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NATURSTEIN IM AUSSENBEREICH

Beldge richtig vor Hinter-
feuchtung schiitzen

Naturstein im Auflenbereich wird durch unterschiedliche Faktoren und
Umuwelteinfliisse belastet. Fiir viele Schdden wie z.B. Feuchtigkeitsflecken,
Ausblithungen und Salzabsprengungen ist sehr hdufig aufsteigende Feuchtigkeit
verantwortlich. Je nach Lage und Art des verlegten Naturwerksteins zeigen sich
diese Schadensbilder schneller oder langsamer und sind unterschiedlich stark.

W asserdampf und Feuchtig- dafiir konzipierte Drainagesysteme wie lung mit der wasser- und schmutzabwei-

keit dringen riickseitig iiber ~ Einkornmdrtel oder Drainage-Matten senden Vorimpragnierung Pre-Protect

das Poren- und Kapillar- ein riickseitiges Eindringen des Wasser- (Bild 3). Das Produkt ist wasserbasiert
system in den Naturstein ein und wan- dampfs und der Feuchtigkeit nicht voll- und eignet sich auch fiir die Anwendung
dern durch Verdunstung an die Stein- stdndig verhindern kénnen. auf restfeuchtem Stein. Die wasserab-
oberflache bzw. zur Seite. Hierbei gelan- weisende Wirkung tritt bereits ca. 20 bis
gen darin geldste Bestandteile des Erd- Schutzempfehlung bei loser 30 Minuten nach der Anwendung ein,
bodens oder Verlegematerials auch in Verlegung (Splittbett) sodass eine Schutzbehandlung vor Ort
den Stein. Haufig ist die kapillare Saug- Wird der Naturstein lose verlegt, emp- kurz vor der Installation durchgefiihrt
fahigkeit des Steins so stark, dass selbst fiehlt Akemi eine sechsseitige Behand- werden kann. Aufgetragen wird Pre-Pro-

WS e

Bild 1: Rostende Carrara-Marmor- Bild 2: Feuchtigkeitsflecken an einem Bild 3: Vergleich der unbehandelten Fldche
Verkleidung durch riickseitige Feuchtig- Granitbelag versus behandelte Fldche mit Pre-Protect

keitsaufnahme im Innenbereich

Bild 4: Auftrag des Anti-Stain Coatings Bild 5: Besandete Riickseite und
2015 mit einer Schaumstoffrolle Seitenflache Fotos: Firma
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tect mit einem Fldchenpinsel, einem
Spriihgerit oder einem Wischmopp.
Zusdtzlich wirkt die Behandlung mit Pre-
Protect als Ausfughilfe, die das Entfernen
von Zementschleier und Fugenmaterial
erleichtert.

Schutzempfehlung bei fester
Verlegung (Mértelbett)

Bei fest verlegten Natursteinen oder
Splittbettverlegungen, wo eine Staundsse
nicht ausgeschlossen werden kann, kom-
men einkomponentige Schutzprodukte
durch den dauerhaften Feuchtigkeits-
kontakt an ihre Grenzen, d.h. ihr Schutz
gegen Schdden durch aufsteigende
Feuchtigkeit reicht hdufig nicht aus. Als
dauerhaftes, zuverldssiges System emp-
fiehlt Akemi daher die riickseitige
Behandlung mit Anti-Stain Coating 2015,
eine 2K-Polymerbeschichtung, die mit
einer Kurzhaar- oder Schaumstoffrolle
gleichmifig auf die Riickseite und die
Hilfte der Seitenflichen des Natursteins

aufgetragen wird (siehe Bild 4). Danach

Bild 6: Feuchtigkeitsflecken am
unbehandelten Stein

Verlegung im
Aupenbereich

Einsatz-
bereich

Anti-Stain
Coating 2015

Pre-Protect

* Ohne Staundsse

wird die behandelte Natursteinplatte
noch mit gewaschenem Quarzsand
besandet, um eine gute Anhaftung zum
Verlege- und Fugenmortel sicherzustellen
(Bild 5). Nach ca. 16 bis 20 Stunden (bei
20°C) kann man die behandelten Platten
verlegen. Nach dem Verlegen ist zum
Schutz vor Fleckbildnern eine zusdtz-
liche Imprédgnierung mdglich. Hierzu
sind die Produkte Anti-Fleck Nano-Effect
und Pearl Impregnator bestens geeignet.
In der Tabelle (u.) finden interessierte
Fachleute eine Ubersicht der Einsatz-
bereiche beider Produlkte.

Otello Piroddi

Otello Piroddi o~

Chemieingenieur (M. Sc. Angewandte
Chemie), Abteilung Anwendungstechnik
Akemi GmbH, Nirnberg, www.akemi.de

Verlegung im
Innenbereich

v =

Tabelle 1: Einsatzbereiche der Akemi-Hinterfeuchtungsschutzprodukte Quelle: Akemi

Naturstein 08 |21 43




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


